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            Abstract
          
        

        
          본 논문에서는 무인수상정의 열습효과로 인한 수분확산율과 강도 저하를 평가하기 위해 시편을 다양한 온도 및 시간에 노출시켰다. 해수와 탈 이온수에 72주간 담그어 수분함유량 측정을 통해 수분확산율을 측정하여 Fick 법칙을 따르는 것을 확인하였다. 또한 열습환경에 노출된 시편을 SBS 시험을 시행하여 층간 강도의 저하를 측정하였다. 시험결과, 수분확산율과 층간 강도 저하 간의 연관관계를 밝혀냈고, 염분이 함유된 해수에서의 특성도 확인하였다. 

        

        
          
            초록
          
        

        
          To assess water diffusion and degradation of Unmanned Surface Vehicle by Hydrothermal effect, the specimens were exposed to a variety of thermal and time conditions. Furthermore, after immersing the specimens in seawater and distilled water for 72 weeks, the amount of water uptake was tested by gravimetric analysis and the results followed Fick law. Degradation of ILSS was measured from SBS test of specimens exposed to hydrothermal conditions. As a result, correlation of water diffusion and degradation of ILSS was validated and the feature in seawater involving saline was evaluated.
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